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Podkladni nosna konstrukce

Fasadni desky je mozné instalovat na 3 zakladni druhy podkladnich rosta.

Drevény rost

Kovovy rost

Kombinovany rost

Hlinikovy rost

Ocelovy rost

Praktické informace

Hlavni zdsadou pfi navrhovani a montaZi predvé$enych fasid
je sjednoceni dilatacnich spar objektu a rostu s mezerami mezi
deskami. Tuto zésadu je nutné zohlednit jiz v klade¢ském planu
fasady v projektu. Desky jsou uréeny hlavné pro predvésené,
zateplené a vétrané fasady, kde tvofi finalni pohledovou vrstvu.

Predvéiend fasdda je soudasti obvodové stény, a proto se musf
konstrukce posuzovat jako celek z hlediska konstrukéniho, te-
pelné technického, vlhkostniho a statického. V ramci projektové
dokumentace je nutné posoudit celou konstrukci obvodového
plasté autorizovanym statikem a specialistou na tepelnou techni-
ku. Pro dobrou funkci fasddy je nutné po celé vysce fasddy pro-
vést pribéznou provzdushovaci mezeru, Sirokou min. 25 mm.

(U konstrukci nad 6 m vy$ky doporudujeme 40 mm.) Neomezena
prichodnost mezery po celé jeji vy$ce musi byt zaruéena po
celou Zivotnost konstrukce. Naséavaci a odvadéci priifez musi mit
plochu pro vstup a odvod vzduchu min. 200 cm?/m.

PFi ndvrhu sparofezu je vhodné respektovat rozméry dodava-
nych desek a predchazet zbyteénym profezim. Doporudujeme
eliminovat pouzivani dofezavanych desek do tvaru L a T, kde hro-
zi pogkozeni v misté vnitfnich rohd desek.

Predvéiend fasada s vlaknocementovou deskou se kombinuje

s mineralni tepelnou izolaci. Izolace musi byt uréena do vétra-
nych fasad a opatfena hydrofobni Upravou. Lze pouzit i tepelné
izolace na bazi PPS ¢&ijiné. Tyto izolanty véak maji vysoky difusni
odpor a brani tak snadnému pronikani vodni pary z objektu ven.
Tim se éasteéné znehodnocuji pfednosti vétrané fasady. Do cel-
kového koeficientu prostupu tepla je nutné zahrnout i negativni
vliv kovovych kotev pouzitého rostu. V nékterych variantach

se do skladby fasddy navrhuje kryci difizné otevfena a UV stabilni
félie. BEhem montaze je nutné dodrzovat &istotu a s deskami pra-
covat jako s findlni pohledovou vrstvou. Desky je nutné pfed mon-
tazi upravovat v krytém prostoru chranéném pred dedtém.

Na deskach doporuéujeme oznadit misto predvrtani pouze bodem,
ne vét$im nez primér hlavi¢ky vrutu. Pfedkreslovéni (napf. kfizky
apod.) je nevhodné a z desek se obvykle ned4 odstranit.

Dilataéni spary mezi deskami se priznavaji a ponechavaji se otevre-
né pouze v mistech rodtu jsou v pfipadé pouziti EPDM péasky touto
pribéznou paskou podlozeny. MnozZstvi vody, které méze

do konstrukce proniknout, je nepatrné a je ihned vysusené proudi-
cim vzduchem v mezefe.

Po namontovani vétsiho celku doporuéujeme prekontrolovat
sprédvné dotazeni spojovacich prostfedkd (vrutd a nytd) dle poky-
nG. V pozadavku na dosazeni dobrého vysledku je dilezité, aby
byly fasddni desky instalovadny na pevnou a rovnou podkladni kon-
strukci.

Béhem instalace se musi s deskami manipulovat opatrné. Vlastni
pevnost podkladni konstrukce musi byt zajisténa bez pomoci na-
Sich vyrobkdl. Fasadnim deskdm musi byt umoznén dilataéni posun
tak, aby byla zaji$téna jejich spravna funkénost i pfi klimatickych
zménach. Tyto pohyby jsou naprosto normélni a rozméry se mohou
zménit max o 3 mm/m. PFi béznych klimatickych podminkéch je
tato hodnota poloviéni. Systém uchyceni je navrzen tak, aby zmény
kompenzoval a zabranil jakémukoliv poskozeni fasddnich desek
Proto doporucujeme provadét montaz za suchého poéa-
si. Na zavér prace zkontrolujte, zda jsou fasddni desky bez posko-
zeni. Dejte montazni navod zékaznikovi a detailné mu vse ukazte.



